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Термическая обработка углеродистых сталей
Цель работы: изучить технологию проведения термической обработки углеродистых сталей; провести закалку углеродистой стали.
 
Термической обработкой называется совокупность операций нагрева до определенной температуры, выдержки при этой температуре и охлаждения с определенной скоростью твердых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры.
 Основные виды термической обработки стали – отжиг, нормализация, закалка и отпуск.
Закалка стали – термическая обработка, при которой сталь нагревают до 750-9500С с выдержкой и последующим охлаждением со скоростью больше критической (аустенит превращается в мартенсит). Сталь приобретает высокую твердость.
 
         Проводим закалку стального образца (сталь 20):
Режим: Тзак. = 8800С, τвыдержки = 10 мин., охлаждение – вода.
Диаметр шарика D=10 мм, усилие F=30000 Н, время выдержки = 10 c.
Твердость образца до закалки – НВ 116.
После закалки:
Диаметр отпечатка d=4,0 мм.
Твердость образца по Бринеллю – HB 229. 
 
Задание по лабораторной работе:
1)      Опишите термическую обработку – отжиг стали;
2)      Опишите термическую обработку – нормализацию стали;
3)      Опишите термическую обработку – отпуск стали;
4)      Вывод по работе.

