Таблица экспериментальных данных  для расчета ТКЕ  для группы ЗЭТ-61-17
	Т,0С
	20
	40
	60
	80

	С1, пФ
	45,6
	45,9
	46,8
	47,0

	С2, пФ
	1532,0
	1531,6
	1530,3
	1529,5

	С3, пФ
	156,5
	156,0
	155,5
	155,0

	С4, пФ
	359,8
	359,0
	358,0
	357,2

	С5, пФ
	24,1
	24,3
	24,6
	24,8



