Дисциплина: Материаловедение.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2

Вариант 5.

Какая деформация (холодная или горячая) сопровождается упрочнением и почему?

От чего зависит температура рекристаллизации?

Сравните твёрдость железа после холодной деформации ε=50% и ε=80% и объясните причину различия.

В чем сущность процесса модифицирования? Приведите пример использования модификаторов для повышения свойств литейных алюминиевых сплавов.

Что такое серый чугун? Условия получения. Область применения.

Расшифровать марки сталей (без справочника), указать возможную область применения: 30, 25Х2Н4МА, Р18.

